
Begriffe

Begriff Definition

Beton-

deckung

Abstand zwischen der Oberfläche eines Bewehrungsstabes und der nächstgelegenen

  Betonoberfläche

cmin
Mindestbetondeckung

Kontrollmaß am erhärteten Bauteil

Δc
Vorhaltemaß der Betondeckung zur Berücksichtigung unplanmäßiger Abweichungen

Zur Gewährleistung von cmin im erhärteten Bauteil

cnom Nennmaß der Betondeckung

cv

Verlegemaß der Bewehrung cv ≥ cnom (siehe folgende Abbildung)

Angabe auf Bewehrungszeichnung erforderlich

maßgebend für die statische Bauteilbemessung (Nutzhöhe d)

ds Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung

dsV Vergleichsdurchmesser der Bewehrung eines Stabbündels

dp Nenndurchmesser der Litze oder des Drahtes bei Spanngliedern


